
1. ČSN EN 12 620+A1 12 620 : 2008 / Z2 1.3.2014 +A1 (721502) platná Účinnost:

Kamenivo do betonu

2. ČSN EN 13 043 13 043 : 2004/Z4 1.3.2014 (721501) platná Účinnost:

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací,

letištních a jiných dopravních ploch

3. ČSN EN 13 055 13 055 : 2017 1.6.2017 (721505) platná Účinnost:

Pórovité kamenivo ( struska )

4. ČSN EN 13 139 13 139 : 2004 / Z2 1.3.2004 (721505) platná Účinnost:

Kamenivo pro malty

5. ČSN EN 13 242+A1 13 242+A1 : 2008/Z2 1.3.2014 +A1 (721504) platná Účinnost:

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy

pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

6. ČSN EN 13 450 13 450 : 2004 / Z3 1.3.2014 (721508) platná Účinnost:

Kamenivo pro kolejové lože

1. VYHLÁŠKA 238 / 2011 Sb. 25.8.2011 platná Účinnost:

Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny 

a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

2. ZÁKON 102 / 2001 Sb. 21.3.2001 platná Účinnost:

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů

(zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
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ČSN EN - harmonizované normy pro výrobu stavebního kameniva

VYHLÁŠKY:    POŽADAVKY NA KVALITU KAMENIVA
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